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Drift och underha

Tips och rad for att kunna njuta lange av dina produkter




Drift och underha

Rengoring

Rengoring sker alltsa bast med vanligt vatten och en
svamp. Neutralt tvattmedel kan dock anvéndas.

Tank pa detta

Anvand inte alkalier! Bade aluminiumprofiler och glas
ar kansliga for alkalier och bor darfor absolut inte
utsattas for paverkan av sddana. Om t.ex. betong-
vatten eller putsbruk kommit pa anodiserade eller
lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, ar det
viktigt att omgéende tvatta bort detta med vanligt
vatten, svamp eller trasa.

Anvand inte tvattmedel med sliptillsatser eller
skrubbning med t.ex. scotch-brite! Risken ar d& stor
for mekanisk paverkan.

Underhall

Regelbunden kontroll och justering av produkten bor
géras for god funktion och lang livslangd. Rérliga

delar i beslag och glidare skall héllas latt insmorda s&
att de inte karvar. Se till att aluminiumstyrskenorna &r
rena och latt insmorda med syrafri vit vaselin vid utat-
géaende vertikal- och horisontalhdngda sk glidfonster.

Skruvar till beslag skall kontrolleras sa att de ar at-
dragna och beslagen sitter i ratt position.

Fasader, fonster, dorrar och glastak, kontrolleras sa
att draneringshal inte ar igentappta, glasnings- och
tatningsgummi har téta anslutningar i hérnen,
éppningsbara delar ar rétt klotsade och tacklock
sitter fast.

Galvanisk korrosion

Material som riskerar att orsaka galvanisk korrosion
pa aluminiumprofiler far inte anvandas. Vid efter-
montering av solavskarmning, skyltar, osv. far man
inte anvanda fastelement som kan orsaka galvanisk
korrosion.

For att bibehélla det attraktiva
utseendet pa produkten skall
rengdring ske regelbundet.

Rena produkter ger ett mer
attraktivt utseende, battre
bestandighet och funktion.




Dérrar, kontrollera: Fonster, kontrollera:

att dorrstangare
ar ratt justerad.

att dorren gar att
stanga och lasa
utan problem.

att fonstren gar
att stdnga utan
problem.

att beslag och
laspunkter ar

fastskruvade.
att las ar smorda

och gar latt. att glidbeslag

ar latt insmorda.
att beslag och

las ar ordentligt

fastskruvade. att glidklots finns

mellan karm och bage.

att glasnings-
gummit har tat
anslutning i
hornen.

att glasningsgummit e

har tat anslutning i att m'“atT'”Q oc“h
hémen. anslags-tatning ar rena
att dranerings-/venti- och hela.

lationshal for isolerglas
inte ar igentappta.

att karmunderstycket &r rent och draneringshalen ej
att anlagstéatningar av gummi och igentappta. Detta géller daven dranering i underkant
borsttatningar ar hela och rena. fonsterbage.

Glastak, kontrollera: Fasader, kontrollera:

att glastaket ar tatt. att fasaden ar tat och utan skador.

att tacklocken sitter fast i sin att glasningsgummit har tat
snéappfunktion pa glashéllaren. anslutning i hérnen.

att 6ppningsbara
delar fungerar med
aktuella beslag.

att glasningsgummit
har tat anslutning i
hérnen.

att skruvar och beslag ar
ordentligt fastskruvade.

att dranerings-/ventilationshal
inte ar igentappta.

att dranerings-/ventilationshal
inte ar igentappta.
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